
 

 

Ytbehandlingskoder enligt ISO 4042/2081 

Exempel: A2K = Zinc + 5my + Blå passivering blank 

Lägg ihop koderna från respektive tabell nedan, uppifrån 

och ner en per tabellsektion. 

 

 



 

 

 


